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Кривые зависимости деформации от нагрузки 
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Испытание проведено путем 
сжатия образца между двумя 
стальными плоскопараллельными 
пластинами по стандарту 
150 844. Скорость сжатия 10% 

деформации образца в мин. 

Фактор формы образцов q = 3. 

Испытание проведено между 
двумя плоскопараллельными 
стальными пластинами. 
Методика измерения 
разработана на основе 
стандарта ГОСТ ЕNlбОб-2011. 
Экстраполяция на 50 лет 
(438000 ч) данных деформации, 
полученных в течение 44 суток . 
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